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Kostenreduktion durch 

Regenerierung von 
Schamotte-Wasserglas-CO2- und 

Quarzsand-Resol-CO2-Formstoffsystemen
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• Neusand

• Formgemisch

• Prozessreste

• Wertströme

• Einsparpotentiale

Analyse von behandelten Materialien
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• Kornverteilung

• Biegefestigkeit

• pH-Wert

• Gasdurchlässigkeit

• Korn- und Binderqualität

Definition von qualitätsentscheidenden Eigenschaften
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• Siebanalyse

• Biegefestigkeit

• pH-Messung

• Gasdurchlässigkeit

• Mikroskopische Aufnahmen

Qualitäts-Analysemöglichkeiten
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• Vorlaufversuche

• Erweiterte Versuche

• Einsatz von Regeneraten im Gussprozess

• Bestimmung von Auffrischungsprozentsatz

• …

Versuche mit bestehender Versuchsanlage
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Auswahl von industriellen Anlagen
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